
布破裂試験機

用途用途用途用途・・・・使用例使用例使用例使用例

織物、紙等が多方向から外力を

受けて破損するときの抵抗力（破

裂強さ）を測定する試験機です。

試料：約150mm×150mm 5枚
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破裂強さ(MPa) = A-B

(写真）

料金表コード T12商品名 ミューレン型破裂強度試験機メーカー名 ㈱大栄科学精機製作所型式 ミューレン型ML-70KG－D取得年月 2002年3月仕様 測定範囲：0～10MPa（100kgf/㎝2）

A：ゴム膜が試験片を突き破ったときの圧力

B：破裂した試験片を取り除いたゴム膜だけの

圧力

A 試験片が破裂 B 破裂した試験片を取り除いた時のゴム膜


